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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ —

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1 GORNICTWA SKALNEGO

Nr/No. 1454 — CPR-1029 Jednostka Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji tukaslewlcz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre’s ' Wspélczynn_ik Klasa
Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code grubosel prze:;::;zema nfzg?iiﬁ
ostatnia zmiana Thickness
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(m+K)] w 10°C
1. PETRAVENT - LV Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)0,5 - WS —MU1 | 100 do 250 0,034 A1
08.07.2016 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings —ANEGD
2. PETRAFAS - 34 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)20 — | 50 do 250 0,034 A1
18.04.2018/01.06.2022 | Thermal insulation for buildings TR7,5 — WS - WL(P) — MU1 — AWO0,95
3. PETRAFAS - 34 C2 [zolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — | 50 do 250 0,034 A1
21.09.2020 / --- Thermal insulation for buildings TRTGE = 1S] I (Fy) — Wl
4. PETRAFAS - 34 C2 Fire Bar | Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — | 50 do 250 0,034 A1
21.09.2020 / - Thermal insulation for buildings TR7.5 - WS - WL(P) —MU1
5. PETRATOP Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)10 — 60 do 99 0,034 Al
17.01.2019 / 16.05.2022 Thermal insulation for buildings TRS ~ WS - WL(P) - MU
6. PETRATOP Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)10 — | 100 do 250 0,034 A1
17.01.2019/ 16.05.2022 Thermal insulation for buildings RS =S = VVR(R)= MU= A0ISS
7. PETRATOP - L Izolacja ciepina dia budownictwa | MW —EN 13162 — T5 - DS(70,90) — CS(10)0,5 | 120 do 250 0,034 A1
08.07.2022 / — Thermal insulation for buildings — WS —WL(P) - MU1 - AW1,00
8. PETRALIGHT 1zolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T2 — CS(10)0,5 — WS — WL(P) 40 do 99 0,035 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings Bl
9. PETRALIGHT Izolacja cieplna dla budownictwa | MW —EN 13162 — T2 — CS(10)0,5 - WS — WL(P) | 100 do 250 0,035 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings —MEE —2W0.05
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - i
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 'Nsmﬂ%‘gﬁﬂ:@#ﬁ:g&iﬁ%@g"'CTWA
Nr/No. 1454 —CPR -1029 Jednosti@ Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jako$ci i Certyfikacji tukasiewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre's Wspoélczynnik Klasa
Wydano po raz pjerwszy ! Scope Designation code grubosci prze:;l:;zaenia nfﬁ';?g,—,
ostatnia zmiana Thickness
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/meK)] w 10°C
10. EFYOS ROC 30 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW —EN 13162 — T2 — CS(10)0,5 — WS — WL(P) 40 do 99 0,035 A1
21.03.2017 / --- Thermal insulation for buildings - MU
11. EFYOS ROC 30 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T2 — CS(10)0,5 - WS —WL(P) | 100 do 250 0,035 A1l
21.03.2017 / - Thermal insulation for buildings —MUT-AW0,95
12. PETRALIGHT - PLUS Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 - T2 — CS(10)0,5 — WS — WL(P) 40 do 99 0,035 A1
10.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings —MH
13, PETRALIGHT - PLUS Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T2 — CS(10)0,5 — WS —WL(P) | 100 do 250 0,035 A1
10.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings — MU - AW0,95
14. THERMO R 40 Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T2 — CS(10)0,5 — WS — WL(P) 40 do 99 0,035 A1l
01.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings — MU
15. THERMO R 40 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T2 — CS(10)0,5 - WS — WL(P) | 100 do 250 0,035 A1
01.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings ~ME = AWD,S5
16. PETRALIGHT - H Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) ~ CS(10)0,5 - | 40 do 250 0,035 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS~ WL(P) - MU
17. EFYOS ROC 40 Izolacja ciepina dia budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)0,5— | 40 do 250 0,035 A1
06.12.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS = WL(F) = MU1
18. PETRAFAS Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — 30 do 99 0,035 A1l
08.07.2016 / -—- Thermal insulation for buildings TRQ = WS, =WLIF) = MU
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - |
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 'NSWTTG%E&T@#JVZ:%&IA?_“%?%VNICTWA
Nr/No. 1454 —CPR-1029 Jednostka Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji Lukasiewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre's ) Wspélczynn.ik Klasa
Wydano pa fag p_ierwszy / Scope Designation code gruboscl prze:il:;zema nraezl;ci:iiﬁ
ostatnia zmiana Thickness
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(meK)] w 10°C
19. PETRAFAS Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 —~ T5 — DS(70,90) — CS(10)30 — | 100 do 220 0,035 A1l
08.07.2016 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings TR10 =S = WE(R) MU = 2!, 00
20. PETRAFAS Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — | 221 do 250 0,035 A1
08.07.2016 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings TR10 - WS - WL(P) —MU1 - AW1,00
21. PETRAFAS - A Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — 50 do 99 0,035 A1
25.05.2020 / — Thermal insulation for buildings TRAD = WSI=IWL(R) =IMU4=SS20
22, PETRAFAS - A I1zolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)30 — | 100 do 220 0,035 A1
25.05.2020 / — Thermal insulation for buildings TR10 - WS - WL(P) —MU1 - SS20
23. PETRAFAS - A Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — | 221 do 230 0,035 A1
25.05.2020 / --- Thermal insulation for buildings TRIG =S SIL(F) —[MUH=SS20
24, PETRAFAS-R Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,80) — CS(10)20 — 50 do 99 0,035 A1
17.06.2019 / — Thermal insulation for buildings TR10 - PL(5)300 — WS — WL(P) —MU1
25, PETRAFAS-R Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)30— | 100 do 200 0,035 A1l
17.06.2019 / - Thermal insulation for buildings TR0 = RL(SS00 S WS =VL(F) =iMU '
26. EFYOS ROC 90 K8 Izolacja cieplna dla budowniciwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — 30 do 99 0,035 A1l
21.03.2017 / — Thermal insulation for buildings TR10 - WS - WL(P) —MU1
27. EFYOS ROC 90 K8 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)30 — | 100 do 220 0,035 A1
21.03.2017 / — Thermal insulation for buildings TR10—WS - WL(P) —MU1
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - |
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE INSTYTulTG%ECNTé-INJVZAAg&BL:%%VOVNICTWA
Nr/No. 1454 —CPR-1029 Jednostka Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikaciji Lukasiewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakres Wspétezynnik Klasa
Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code gruboscl prze:;r:;:enia nr:zk(_:ji'
ostatnia zmiana Thickness gien
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mmj Ap Wim<K)] w 10°C
28. EFYOS ROC 90 K8 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)20 — | 221 do 250 0,035 Al
21.03.2017 / - Thermal insulation for buildings RO =S SWLIF) SilUt
29, PETRASPAN - S Izolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 - TS 30do 99 0,035 A1
16.12.2016 / - Thermal insulation for buildings
30. PETRASPAN - S Izolacja ciepina dla budownictwa MW —EN 13162 -T5 100 do 220 0,035 A1
16.12.2016 / — Thermal insulation for buildings
31. PETRASPAN - S Izolacja cieplna dla budownictwa MW - EN 13162 -T5 221 do 250 0,035 A1
16.12.2016 / - Thermal insulation for buildings
32. PETRAFAS - M Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)30 — 20do 29 0,035 Al
08.07.2016 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings TR10 - WS —WL(P) - MU
33. PETRAFAS - M Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)30 — 30 do 49 0,035 Al
08.07.2016 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings TR10 - WS - WL(P) - MU1 — AW0,80
34. PETRAFAS - M Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)30 — 50 do 99 0,035 A1
08.07.2016 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings TR1S - WS - WL(P) —MU1 - AW0,80
35. PETRAFAS - M Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)40 — | 100 do 190 0,035 A1
08.07.2016 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings TR15 - WS - WL(P) — MUT - AWO,80
36. EFYOS ROC 110 K8 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)30 — 20 do 49 0,035 A1l

21.03.2017 / —

Thermal insulation for buildings

TR10 — WS — WL(P) — MU1
[

I

Wydanie nr / Edition No. 26 z dnia 08.07.2022

Zastepuje wydanie nr / Replaces edition No. 25 z dnia / of 01.06.2022

Zastepca Dyrekt

Ma Ka arek

entrym Jakosci i Certyfikacji

strona 5z 15

page




ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - 1
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE INSWT[{TG%IIEQ%T&A#\;VZ:CS:%\?_%%%VA’NICTWA
Nr/No. 1454 — CPR -1029 Jednostka Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji Lukasiewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre’s ] Wspoétczynnik Klasa
Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code grubogel prze:;l:;zaenia n':zk?jiﬁ
ostatnia zmiana Thickness gie
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap W/(m+K)] w 10°C

37. EFYOS ROC 110 K8 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)30 — 50 do 99 0,035 A1
21.03.2017 / - Thermal insulation for buildings TR1S - WS - WL(P) —MU1

38. EFYOS ROC 110 K8 1zolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)40 - | 100 do 190 0,035 A1
21.03.2017 / --- Thermal insulation for buildings TR15 WS - WL(P) — MU

39. PETRAVENT Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)0,5—-| 30 do 230 0,035 A1
08.07.2016 / - Thermal insulation for buildings WS —WL(P) —MUT

40. THERMOR 70 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW —~ EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)0,5—-| 30 do 230 0,035 A1
01.03.2017 / - Thermal insulation for buildings WS - WL(P) —MU1

41. PETRAVENT - L Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)0,5—~ | 30 do 250 0,035 Al

16.12.2016 / 21.09.2020 Thermal insulation for buildings WS - WL(P) —MU1

42. EFYOS ROC 50 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)0,5—~| 30 do 230 0,035 Al
21.03.2017 / — Thermal insulation for buildings WS —WL(P) —MU1

43, EFYOS ROC 70 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)0,5—| 30 do 230 0,035 A1
06.12.2016 / - Thermal insulation for buildings WSSIWL(P) = MU

44, PETRAVENT - H Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)10 — 30do 99 0,035 A1

08.07.2016 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings TR7,5 - WS - WL(P) —MU1
45, PETRAVENT - H Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)10 — | 100 do 250 0,035 A1

08.07.2016 / 01.06.2022

Thermal insulation for buildings

TR7,5- WS - WL(P) - MU1 — AW(,95
f
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1454 — CPR-1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Nr/ No.

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ —
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

| GORNICTWA SKALNEGO

Jednostka Notyfikowana Nr 1454
Centrum Jakosci i Certyfikacji

tukasiewicz
IMBIGS

Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakres Wspélezynnik Klasa
Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code gruboset prze:;r:;:enia nraez;(i:zjeiﬁ
ostatnia zmiana Thickness
Firstissued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(m-K)] w 10°C
46. EFYOS ROC 80 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)10 — | 30 do 250 0,035 A1
21.03.2017 / —- Thermal insulation for buildings TRT.SS WS SWHE) = HiUs
47, THERMO R 80 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10110 — | 30 do 250 0,035 A1
01.03.2017 / --- Thermal insulation for buildings TR7.5 - WS —WL(P) —MU1
48. PETRAPANEL 80 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - WS —WL(P) | 30 do 250 0,035 A1
08.07.2016 / —- Thermal insulation for buildings ~ MUt
49, PETRAVENT -V Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS$(10)0,5~ | 30 do 250 0,035 A1
03.02.2017 / - Thermal insulation for buildings WS - WL(P) —MU1
50. PETRAVENT - WV Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)0,5— | 30 do 250 0,035 A1
03.02.2017 / — Thermal insulation for buildings WS - WL(P) -MU1
51, PETRAVENT — HV Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10110 - | 50 do 200 0,035 A1
15.09.2017 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings TR7,5 - WS - WL(P) —MU1 - AW0,95
52. PETRAROOF - B Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)30 — PL(5)250 — 20 do 29 0,036 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS —Mut
53. PETRAROOF -B Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)30 —- 30 do 200 0,036 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(SI250 ~MiS < WL(E) —IMUi
54. PETRAROOF - B Izolacja cieplna dia budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — | 201 do 250 0,036 Al

08.07.2016 / 01.06.2022

Thermal insulation for buildings

PL(5)200 — WS — WL(P) — MU1 — AW0,95
I

/
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - i
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE | GORNICTWA SKALNEGO

Nr/No. 1454 —CPR - 1029 Jednostka Notyfikowana Nr 1454

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikaciji

tukasiewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakrgs ) Wspélczynn_ik Klasa
Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code grubodcl prze:;r::lzema nfzg?iiﬁ
ostatnia zmiana Thickness
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(m+K)] w 10°C
55. THERMO R 110 lzolacja ciepina dla budownictwa | MW —EN 13162 — T5 — CS(10)30 — PL(5)250 — 20 do 29 0,036 A1l
01.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS —MU1
56. THERMO R 110 Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)30 - | 30 do 200 0,036 Al
01.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(5)250 — WS - WL(P) - MU1
57. THERMO R 110 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — | 201 do 250 0,036 A1
01.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(5)200 - WS —WL(P) —MU1
58, MW 30 PETRAROOF - B Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)30 — PL(5)250 — 20 do 29 0,036 A1
16.12.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS = MUt
59. MW 30 PETRAROOF - B izolacja ciepina dla budownictwa | MW —EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)30 — | 30 do 200 0,036 A1
16.12.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings FIE(BI280 = WS = WIE) —IMLH
60. MW 30 PETRAROOF - B Izolacja cieplna dia budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — | 201 do 250 0,036 Al
16.12.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(5)200 - WS —WL(P) —MU1
61. PETRASPAN - M Izolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 - T5 20 do 29 0,036 A1
16.12.2016 / -~ Thermal insulation for buildings
62. PETRASPAN - M Izolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 - T5 30 do 200 0,036 A1l
16.12.2016 / — Thermal insulation for buildings
63. PETRASPAN - M |zolacja cieplna dla budownictwa MW - EN 13162 - T5 201 do 250 0,036 A1
16.12.2016 / - Thermal insulation for buildings i

1
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ — i
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 'NSWTHTG%E:‘T@%Z:(;&BL%%%VOVNICTWA
Nr/No. 1454 —CPR-1029 Jednostica Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji Lukasiewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre's ) Wspélczynn_ik Klasa
Wydano po raz pien/vszy / Scope Designation code gruboset prze(\:l;l:;:ema n'::;‘i:tjeiﬁ
ostatnia zmiana Thickness
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(me-K)] w 10°C

64. PETRASPAN - L 1zolacja cieplna dla budownictwa MW —-EN 13162 -T5 20do 29 0,036 A1
16.12.2016 / - Thermal insulation for buildings

65. PETRASPAN - L Izolacja ciepina dia budownictwa MW —EN 13162 -T5 30 do 200 0,036 A1
16.12.2016 / - Thermal insulation for buildings

66. PETRASPAN - L Izolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 - T5 201 do 250 0,036 A1l
16.12.2016 / — Thermal insulation for buildings

67. PETRAPANEL 100 Izolacja cieplna dla budownictwa MW —-EN 13162 -T5-WS - MU1 20 do 29 0,036 A1l
08.07.2016 / --- Thermal insulation for buildings

68. PETRAPANEL 100 Izolacja cieplna dla budownictwa MW — EN 13162 — T5 —~ DS(70,90) — WS — 30 do 250 0,036 A1
08.07.2016 / --- Thermal insulation for buildings WL(P) —MU1

69. EFYOS ROC 100 Izolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 -T5-WS - MU1 20 do 29 0,036 A1
06.12.2016 / -— Thermal insulation for buildings

70. EFYOS ROC 100 Izolacja cieplna dla budownictwa MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — WS — 30 do 250 0,036 A1
06.12.2016 / — Thermal insulation for buildings WL(P) —MU1

71. PETRAPANEL 80 BV Izolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 - T5 - WS — WL(P) 40 do 150 0,036 A1l
05.01.2017 / —- Thermal insulation for buildings

72. PETRAPANEL 80 WV 1zolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 — T5 - WS — WL(P) 40 do 150 0,036 A1
03.02.2017 / — Thermal insulation for buildings

o
1]
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ — |
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE |NSTYTUITthiC:lI;IévaZ:g;IABLI:IIEgV(\)INICTWA
Nr/No. 1454 - CPR-1029 Jednostika Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji Lukasiewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre’s Wspélczynn_ik Klasa
Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code grubosci prze:il::lzaema n:z;?iiﬁ
ostatnia zmiana Thickness
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(meK)] w 10°C
73. PETRAPANEL. 100 BV Izolacja cieplna dia budownictwa MW — EN 13162 -~ T5 - WS - WL(P) 30 do 150 0,036 Al
12.10.2016 / 27.03.2019 Thermal insulation for buildings
74. PETRAPANEL. 100 WV Izolacja cieplna dla budownictwa MW — EN 13162 - T5 - WS — WL(P) 40 do 150 0,036 A1
03.02.2017 / -—- Thermal insulation for buildings
75. PETRAPANEL 120 BV lzolacja cieplna dla budownictwa MW — EN 13162 — T5 — WS — WL(P) 30 do 150 0,036 A1
12.10.2016 / 27.03.2019 Thermal insulation for buildings
76. PETRAPANEL 120 WV I1zolacja cieplna dla budownictwa MW — EN 13162 - T5 - WS 40 do 150 0,036 A1
03.02.2017 / --- Thermal insulation for buildings
77. PETRAFAS -H Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)40 — 20 do 49 0,037 A1
08.07.2016 / --- Thermal insulation for buildings TR10 - WS - WL(P) - MU1
78. PETRAFAS - H Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)40— | 50 do 150 0,037 A1
08.07.2016 / - Thermal insulation for buildings TR15 - WS - WL(P) - MU1
79. EFYOS ROC 130 K8 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)40 — 20 do 49 0,037 A1l
21.03.2017 / —- Thermal insulation for buildings TR10—WS - WL(P) - MU1
80. EFYOS ROC 130 K8 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 ~ DS(70,90) — CS(10)40— | 50 do 150 0,037 Al
21.03.2017 / --- Thermal insulation for buildings RIS = VIS = WIL(E) =l
81. | THERMO R 130 CAPPOTTO | izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)40 - 20 do 49 0,037 A1
01.03.2017 / --- Thermal insulation for buildings TR10 - WS - WL(P) - MU1
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ — i
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE INsmHTG%iiTémZ:g&BLﬂggvgNICTWA
Nr/No. 1454 — CPR-1029 Jednostia Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji Lulasiewicz

Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre's ) Wspotczynnik Klasa

Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code grubodel prze:;l::':enia nl;ezk?ji-
ostatnia zmiana Thickness gien
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(meK)] w 10°C
82. | THERMO R 130 CAPPOTTO | Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)40 ~ 50 do 150 0,037 A1
01.03.2017 / — Thermal insulation for buildings RS WS = WVIL(E)= ML

83. PETRAROOF 1zolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)50 — PL(5)600 — 20 do 29 0,037 A1
08.07.2016 /24.03.2017 | Thermal insulation for buildings WS —Mu1

84. PETRAROOF Izolacja cieplna dla budownictiwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)50 — | 30 do 150 0,037 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL{SI600 =S “SWL(R) “SML1

85. PETRAROOF Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)50 — PL(5)600 — 151 do 190 0,037 A1
08.07.2016 /01.06.2022 | Thermal insulation for buildings WS SILH — 70,25

86. THERMO R 130 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)50 — PL(5)600 — 20do 29 0,037 Al
01.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS —Mut

87. THERMO R 130 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)50 ~ 30 do 150 0,037 Al
01.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(5)600 - WS - WL(P) - MU

88. THERMO R 130 Izolacja cieplna dia budownictwa | MW — EN 13162 - T5 — CS(10)50 — PL(5)600 — 151 do 190 0,037 A1
01.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS —Mut

89. EFYOS ROC 140 Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)50 — PL(5)600 — 20 do 29 0,037 Al
06.12.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings MiS = Wit

90. EFYOS ROC 140 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) ~ CS(10)50 — 30 do 150 0,037 A1l

06.12.2016 / 24.03.2017

Thermal insulation for buildings

PL(5)600 — WS — WL(P) —{MU1
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - p
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 'NSTYTHTG%E&T@R;VZAAg&BLwEgVOVNICTWA
Nr/No. 1454 - CPR-1029 Jednostka Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji Lukasiewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre's ) Wspélczynn_ik Klasa
Wydano po raz pjerwszy/ Scope Designation code grubosel prze:;::;:ema n':?,';?gﬁ
ostatnia zmiana Thickness
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(m<K)] w 10°C
91. EFYOS ROC 140 Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)50 — PL(5)600 — | 151 do 190 0,037 A1
06.12.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WE=IMUA
92. MW 50 PETRAROOF Izolacja ciepina dia budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)50 — PL(5)600 — 20do 29 0,037 Al
10.11.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS —Mut
93. MW 50 PETRAROOF Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)50 — | 30 do 150 0,037 A1
10.11.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(5)00 - WS - WL(P) - MU1
94, MW 50 PETRARQOF tzolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)50 — PL(5)600 — | 151 do 190 0,037 A1l
10.11.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS —MU1
95. PETRAROOF -D Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)40 — PL(5)500 — 20 do 29 0,037 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS — Mt
96. PETRAROOF -D Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)40 — | 30 do 150 0,037 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(5)500 — WS — WL(P) - MU1
97. PETRAROOF - D Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)40 — PL(5)500 — | 151 do 190 0,037 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS = S
98. EFYOS ROC 120 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW —EN 13162 — T5 — CS(10)40 — PL(5)500 — 20 do 29 0,037 A1
21.03.2017 / —- Thermal insulation for buildings WS = MU
99. EFYOS ROC 120 Izolacja cieplna dia budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)40 — | 30 do 150 0,037 A1
21.03.2017 / — Thermal insulation for buildings PL(5)500 - WS — WL(P) - MU1
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - i
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE INSMI{TG%E%T:-PJVZ:(Q#ABL“%(;VA’NICTWA
Nr/No. 1454 —CPR-1029 Jednosti@a Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji Lukaslewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre,s Wspéltczynnik Klasa
Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code grubosci prze;::;ll:enia n:g;?iiﬁ
ostatnia zmiana Thickness
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(m+K)] w 10°C

100. EFYOS ROC 120 Izolacja ciepina dla budownictwa | MW —EN 13162 — T5 — CS(10)40 — PL(5)500 — | 151 do 190 0,037 A1
21.03.2017 / - Thermal insulation for buildings Ll

101. PETRASPAN - XL Izolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 - T5 20 do 29 0,037 A1l
16.12.2016 / - Thermal insulation for buildings

102. PETRASPAN - XL 1zolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 - T5 30 do 150 0,037 A1
16.12.2016 / - Thermal insulation for buildings

103. PETRASPAN - XL Izolacja ciepina dla budownictwa MW - EN 13162 - T5 151 do 190 0,037 A1
16.12.2016 / --- Thermal insulation for buildings

104. PETRAPANEL 120 Izolacja ciepina dia budownictwa MW — EN 13162 — T5 - WS — MU1 20 do 29 0,037 A1
08.07.2016 / - Thermal insulation for buildings

105. PETRAPANEL 120 Izolacja cieplna dia budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - WS — WL(P) | 30 do 150 0,037 A1
08.07.2016 / —- Thermal insulation for buildings ~ ML

106. PETRAPANEL 120 Izolacja cieplna dla budownictwa MW —EN 13162 — T5 - WS - MU1 151 do 190 0,037 A1
08.07.2016 / - Thermal insulation for buildings

107. PETRALAMELA - F Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 - T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — 30 do 99 0,037 Al

10.11.2016 / 01.06.2022 Thermal insulation for buildings TR20=WS'=ViL{F) S MU
108. PETRALAMELA - F Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 — | 100 do 350 0,037 A1

10.11.2016 / 01.06.2022

Thermal insulation for buildings

TR20 — WS — WL(P) — MU1 — AW0,95

Il
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

| GORNICTWA SKALNEGO

Nr/No. 1454 - CPR-1029 Jednostka Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji tukasiewicz

Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakre’s ) Wspélczynn.ik Kilasa

Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code gruboscl przeg:;zema n?g;?gﬁ
ostatnia zmiana Thickiass
Firstissued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(m-K)] w 10°C

109. PETRALAMELA - FG Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)20 — | 30 do 99 0,037 A1
15.11.2016 / 25.05.2020 Thermal insulation for buildings R0 =WS = WL(E)= Wi

110. PETRALAMELA - FG Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)20 - | 100 do 350 0,037 A1
15.11.2016 / 25.05.2020 Thermal insulation for buildings TR20 - WS - WL(P) - MU1 - AW0,95

111. PETRAROOF - H Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)60 — | 30 do 150 0,039 At
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PIIBIEEOTINS = WIL(E) = MU

112.| MW 60 PETRAROOF-H | lzolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)60 — | 30 do 150 0,039 A1
10.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(5)550 — WS — WL(P) - MU1

113. THERMO R 150 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) —- CS(10)60 — | 30 do 150 0,039 A1
01.03.2017 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings BISi51960 =INS = ViL(F) = MLI

114, EFYOS ROC 150 Izolacja cieplna dia budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)60 — | 30 do 150 0,039 A1
06.12.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(5)550 WS - WL(P) - MU1

115. PETRAROOF - T Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — CS(10)80 — PL(5)850 — 20 do 29 0,039 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings WS - MUt

116. PETRAROOF - T Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T4 — DS(70,90) — CS(10)80 — | 30 do 55 0,039 A1
08.07.2016 / 24.03.2017 Thermal insulation for buildings PL(5]900 — WS — WL(P)| — B

117. PETRAROOF - R Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)70 — 20 do 150 0,039 A1

23.08.2016 / --- Thermal insulation for buildings WS - WL(P) - MU;
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - f
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 'NSWTﬂTG%i%TQPJVZ:g&?_ﬂ%N'CTWA
Nr/No. 1454 - CPR-1029 Jednostka Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Centrum Jakosci i Certyfikacji tukasiewicz
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Name | Zamierzone zastosowanie Kod oznaczenia Zakres Wspdotezynnik Klasa
Wydano po raz pierwszy / Scope Designation code grubosci prze:;l:;zaenia ,:zl;?gﬁ
ostatnia zmiana Thickness
First issued / Last updated range Thermal conductivity |  Reaction to fire
[mm] Ap [W/(meK)] w 10°C
118. EFYOS ROC 170 Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)70 — | 20 do 150 0,039 A1
06.12.2016 / - Thermal insulation for buildings WS —WL(P) —MU1
119. PETRAPANEL 160 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — TR10 -WS 10 do 19 0,039 A1
12.08.2019 / --- Thermal insulation for buildings —WL(P) —Mu1
120. PETRAPANEL 160 Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)40 - | 20 do 150 0,039 A1
12.08.2019 / - Thermal insulation for buildings PRIO = VIS —WWL(F) = iU
121. PETRALAMELA Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10/Y)50 | 30 do 350 0,040 A1
08.07.2016 / -—- Thermal insulation for buildings ~ TR80 WS —WL(P) - MU
122. MW 60 Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)60 — 0 do 150 0,040 Al
19.06.2017 / — Thermal insulation for buildings FIL(5)550 = WVS|= WL:(F) ~MUt (kliny)
123, PETRASLOPE - P Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) - CS(10)60 - | 0 do 150 0,040 A1
25.05.2020 / --- Thermal insulation for buildings PL(5)550 — WS — WL(P) - MU1 (Kliny)
124. PETRASLOPE - MP Izolacja cieplna dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)60 ~ 0 do 150 0,040 A1l
25.05.2020 / -— Thermal insulation for buildings PL(5)550 — WS - WL(P) - MU1 (Kliny)
125. PETRAROOF - FILL Izolacja ciepina dla budownictwa | MW — EN 13162 — T5 — DS(70,90) — CS(10)60 — | 20 do 150 0,040 A1
25.05.2020 / — Thermal insulation for buildings PL(5)550 - WS — WL(P) - MU1 (bloczki
trapezowe)
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